SAE 1070

Conforme estudo realizado, foi constatado que o SAE 1070 ndo chega a uma HRC de 65, as
planilhas dos fornecedores abaixo exemplificam melhor.
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FITA DE AGO INOXIDAVEL - COMPOSIGAO QUIMICA E PROPRIEDADES MEGf\NI[}AS
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Fonte: http://www.sandsteelcampinas.com.br/fitas-de-aco-carbono/sae-1070-temperado.asp
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Fonte: http://www.cogeral.com.br/imdados/alto_carbono_temperado/alto_mecanicas.pdf



Dsrera méx.
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Fonte: http://inter.brasmetal.com.br/sys/download/Temperados.pdf



NORMA 6662/2008

Titulo: Tiras relaminadas de agos-carbono e agos ligados — Especificacdo
Descricdo: Esta Norma estabelece os requisitos para encomenda, fabricacdo e fornecimento de tiras
relaminadas em ago com baixo, médio e alto teor de carbono e ligados, produzidas com espessura até

6 mm (inclusive), exceto temperado e revenido, com espessura até 4,5 mm (inclusive).

Fonte: http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=736



